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Изделие (материал) – образец - балки 4х4х16 см. 
Количество образцов -18 шт. 
Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у., 36 и 125 сут в агрессивной среде.  
Агрессивная среда (АС) – минеральное масло. 
 

Наименование Дата 
заливки 

Дата 
испытания 

 
Агрессивная 
среда (АС)  
сутки 

НД на метод 
испытания 

Предел 
прочности 
на изгиб, 
МПа 

Предел 
прочности 
на сжатие, 
МПа 

АЛЬФАПОЛ ВК 27.09.2014 16.02.2015 0 ГОСТ 310.4-81 10,5 95 

АЛЬФАПОЛ ВС 12.12.2014 16.02.2015 0 ГОСТ 310.4-81 11,5 52 

АЛЬФАПОЛ ВК   
АС мин. масло 27.09.2014 24.03.2015 36 ГОСТ 310.4-81 12,6 90 

АЛЬФАПОЛ ВС   
АС мин. масло 12.12.2014 24.03.2015 36 ГОСТ 310.4-81 9 50 

АЛЬФАПОЛ ВК   
АС мин. масло 27.09.2014 18.06.2015 125 ГОСТ 310.4-81 13,3 88 

АЛЬФАПОЛ ВС   
АС мин. масло 12.12.2014 18.06.2015 125 ГОСТ 310.4-81 10 45 
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